FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN

10¥3INId

QceQ

I.'INNOVAZIONEEILNOSTROTERRITORIOE EMULSIONE PER CENTRIFUGHE.
ACEA Pi"e;;'esleoggj:;;g;ag-gg) Da utilizzare sull'impianto di Pinerolo Val Chisone
ia Vigone, 42 o .
? Tel. 0121.2361 Anni 2014 — 2015- 2016
Allegato E

VERBALE DELLA PROVA CON POLIELETTROLITA IN CENTRIFUGA PIERALISI JUMBO 4

RISULTATI OTTENUTI

Valutazioni come da specifiche tecniche:

La fornitura del polielettrolita sara affidata afldta concorrente che avra:
» Superato il valore attesodel 25 % di Solidi Sospesi del Disidratato.
» Ottenuto una concentrazione di SST nell’acqua deetialla centrifuga < 1000 mg/I
» Offerto il costo C tot. piu basso.
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